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Dipl-Ing Dieter Seidler
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverstandiger

Wie wahit man den richtigen
Sachverstandigen?

Aus der Sicht der Richter, der Parteien und der Sach-
verstandigen am Fallbeispiel eines defekten Panzer-
schlauches

Der vorliegende Artikel soll zum einen zu Uberlegungen zur rich-
tigen Auswahl von Sachverstandigen beitragen und zum anderen
Uber Versagensmechanismen an Kunststoffen — in diesem Fall
Gummi — weiterbilden. Der Artikel zeigt weiterhin wie ungeni-
gender Sachverstand der Sachverstéandigen zu Denkfehlern und
falschen Schlussfolgerungen fihren kann. Der Artikel ist zu diesem
Zweck in drei Teile geteilt. Im ersten Teil wird auf populérwissen-
schaftliche, fir den Laien verstandliche Art der Schadensfall an
einem Panzerschlauch erklart. Im zweiten Teil werden die Schluss-
folgerungen der drei vorausgegangenen Gutachten erlautert und
wie die Gutachter zu ihren fehlerhaften Schlussfolgerungen kamen.
Der dritte Teil zeigt kurz anhand der Sachverstandigenauswahl wie
fehlerhafte Gutachten provoziert werden kénnen und soll dazu bei-
tragen, dass die mit dieser Problematik beschéftigten Leser ihre
Ansichten Uberprufen.

A. Fallbeispiel einer versagenden Gummischlaucheinlage an
einem Panzerschlauch

Ausléser fur den gegenstandlichen Gerichtsfall war ein geplatzter
HeiBwasserschlauch in einer Gastherme, welcher zu einem be-
trachtlichen Wasserschaden (Uber € 45.000,-) fuhrte. Klager ist die
Versicherung des Bautréagers, welche fur den Schaden aufkommen
muss. Beklagte sind der Hersteller der Therme und der Hersteller
(Konfektionierer) des in der Therme eingebauten Panzerschlauches
sowie in weiterer Folge der Hersteller des Ausgangsschlauches.

1. Begriffserlauterung

Panzerschlauch:

So genannte Panzerschlduche bestehen aus einem Gum-
mischlauch, welcher mit einer Panzerung aus einem Stahldrahtge-
flecht ummantelt ist. Der Panzerschlauch wird in einem kontinuier-
lichen Verfahren als ,Endlosware” hergestellt und in den bendtigten
Langen abgeschnitten.

Konfektionierer:

Der Konfektionierer ist der Hersteller der im Handel ver-
triebenen gebrauchsfertigen Panzerschlduche. Er schneidet den
Panzerschlauch von einer Rolle auf die gewtnschte Lange und
versieht die Enden mittels Presshilsen mit den benétigten An-
schlussflanschen.

Gummi:

Umgangssprachlich Gummi (Fachbegriff Elastomer) sind dreidi-
mensional weitmaschig vernetzte Makromolekile (siehe Bild 1).
Sie bilden neben den Duromeren und den Thermoplasten eine der
drei groBen Hauptgruppen der Kunststoffe (Fachbegriff Polymere).
Gummi wird in einem Vernetzungsprozess (Vulkanisation) aus den
unvernetzten Kautschukmolekilen hergestellt. Durch die Vernet-
zung ist Gummi unléslich und bis zur Zersetzungstemperatur nicht
schmelzbar. Die weitmaschige Vernetzung ist der Grund fiir die bei
Raumtemperatur gummielastischen Eigenschaften. Neben dem
Polymernetzwerk besteht ein handelsiblicher Gummi aus Russ
und/oder anorganischen Fullstoffen, welche die mechanischen Ei-
genschaften bestimmen, sowie aus weiteren Zusatzen wie Vernet-
zer (meist Schwefel), Vernetzungsbescheuniger, Vernetzungsakti-
vatoren, Verarbeitungshilfsmitteln, Weichmacher, Alterungs- und
Ozonschutzmitteln und zT weiteren Bestandteilen.

Kautschuk:

Kautschuk ist das unvernetzte Ausgangsprodukt fir Gummi, wel-
ches in den meisten Fallen durch Schwefelbriicken, bei anderen
Vernetzungssystemen durch Peroxidbricken, vernetzt wird. Der
nicht vernetzte Kautschuk besitzt eine knetartige Konsistenz.
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Vulkanisation:

Chemische Vernetzungsreaktion, welche bei Temperaturen Uber
100°C - technisch bei schwefelvernetzten Systemen bei 180°C
— abléuft.

Chemische Bestéandigkeit gegentiber Wasser:
Der in den gegenstéandlichen Panzerschlauchen eingesetzte EPDM-
Gummi ist bis 120°C gegen Wasser bestandig.

Bild 1 zeigt vereinfacht die Umwandlung von Kautschuk zu Gum-
mi. Ein Gummibauteil besteht somit praktisch aus einem einzigen
Makromolekul.
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Bild 1: Schematische Darstellung der Vulkanisation [1]

2. Schadigungsmechanismen an Gummi

Licht (besonders UV-Licht) und Sauerstoff (besonders Ozon) grei-
fen die Gummimolekule an, spalten die vernetzten Ketten auf und
fihren so an der Oberfladche beginnend zu einer allmahlichen Zer-
setzung des Gummis.

Gummi ist wie schon erwahnt unléslich, kann aber durch geeig-
nete Lésungsmittel stark angequollen werden, was in weiterer
Folge zur Zersetzung des Gumminetzwerkes flihren kann. Neben
diesen ,Hauptschadigungsmechnismen® gibt es weitere Schadi-
gungsmechanismen. Ein solcher Schadigungsmechanismus wird
durch sogenannte ,Kautschukgifte” verursacht. Zu den Kautschuk-
giften zahlen die Schwermetalle Kupfer, Mangan und Kobalt, wel-
che die Zersetzung von Gummi katalysieren. Diese Effekte sind in
der Literatur [1 bis 4] beschrieben und seit tber 30 Jahren prinzi-
piell bekannt ohne systematisch erforscht zu sein. Es gibt Theorien
Uber die Spaltung der Schwefelbriicken und Uber den Angriff auf
Kohlenstoffdoppelbindungen, welche aber beide zur Zersetzung
des Gumminetzwerkes fuhren.

3. Panzerschlauchversagen im Fallbeispiel

Im gegenstandlichen Gerichtsfall war das ,Gummigiff Kupfer
Ursache fUr das Panzerschlauchversagen. Kupfer wurde mittels
energiedispersiver Réntgenspektroskopie (EDX) auf der Schlauch-
innenseite nachgewiesen.

Der Panzerschlauch im Fallbeispiel wies ebenso wie die Panzer-
schlduche in Uber 100 weiteren Schadensféllen an der gleichen
Therme keine duBeren mechanischen Beschadigungen auf. Nach
Entfernung der Stahldrahtpanzerung zeigten die Gummischlauche
innen starke Korrosionserscheinungen wie Risse und fiihlten sich
nicht wie Gummi elastisch trocken sondern klebrig pastés an. Ur-
sache ist die durch Kupfer initialisierte Zersetzung des Gummis,
wodurch dieser sukzessive bildlich gesprochen zum mechanisch
nicht belastbaren Kautschuk zurlickverwandelt wird. Diese Zerset-
zung begann innen und fuhrte zu Rissen, die solange tiefer wurden
bis die Schlduche undicht waren.
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Die ersten Schlduche waren nach knapp zwei Jahren Einsatzzeit
undicht. EPDM-Gummi misste gegen Wasser mehrere Jahrzehnte
halten.

4. Kupferquellen

Gummihersteller halten Kupfer und andere Kautschukgifte aus
ihren Betrieben fern, da sie ihre Wirkung kennen. Es kann somit
davon ausgegangen werden, dass der Ausgangspanzerschlauch
kein Kupfer enthielt.

Die erste Kupferquelle wurde durch den Konfektionierer einge-
bracht, welcher auf einer Panzerschlauchseite die Anschiisse mit-
tels Messingpresshllsen befestigte (untersuchte Schadensschlau-
che) und auch zT Messinganschlisse verwendete, wie friheren
Schadensberichten zu entnehmen war.

Der untersuchte Panzerschlauch war an der Messing verpressten
Stelle starker zersetzt als im tbrigen Bereich.

Zweite Kupferquelle waren die in der Therme standardmaBig ver-
bauten Kupferrohre. Das im Heizkreislauf befindliche Wasser kann
somit Kupferionen I6sen und fuhrt diese standig durch die Panzer-
schlauche.

Fallweise ist eine dritte Kupferquelle vorhanden, wenn namlich die
Heizungsinstallation im Haus mit Kupferrohren ausgefuhrt wurde.

5. Schadensverlauf und Ausschluss anderer Schadensursachen

Zur Ursachenermittlung eines Schadens gehért auch sehr haufig
der Ausschluss bestimmter Verdachtsmomente.

Unabhangig davon, dass durch das Herstellungsverfahren bedingt
eine teilweise bzw schlauchabschnittweise unvollstandige Ver-
netzung nicht méglich ist, konnte im vorliegenden Fall durch eine
einfache DSC-Messung (Bild 2) an einem ungebrauchten Panzer-
schlauch nachgewiesen werden, dass der Ausgangsschlauch voll-
standig vernetzt und somit ordnungsgeman hergestellt worden war.
Dieser Nachweis hétte auch theoretisch anhand des Herstellungs-
verfahrens erfolgen kénnen, der experimentelle Nachweis wurde
aber zur Widerlegung der falschen Schlussfolgerungen in den vor-
angegangenen Gutachten erforderlich. Kein exothermer Peak, dh
kein Ausschlag nach unten in der Linie und strichlierten Kurve im
Temperaturbereich 100 bis 200°C in Bild 2 zeigt, dass keine weitere
Vernetzungsreaktion erfolgt. Die DSC-Messung am geschadigten
Schlauch (punktierte und klein strichlierte Kurve) zeigte dagegen
einen exothermen Ausschlag im Vernetzungstemperaturbereich,
was eine Nachvernetzung nachweist. Dies ist damit zu begrtinden,
dass durch die Temperaturerhbhung auf Reaktionstemperatur der
vorher durch das Kupfer bildlich gesprochen zum Ausgangskaut-
schuk abgebaute Gummi durch einen im Material enthaltenen
Uberschuss an Vernetzer erneut vernetzt wird, bis der Vernetzer
vollstandig verbraucht ist.

Nach Abkuhlung der Probe zeigt dann der 2. Heizlauf bei den
Proben aus dem neuen wie den geschadigten Schlduchen kei-
nen Peak und damit keine weitere Reaktion mehr. Die 4 Kurven
des 2. Heizlaufes liegen deckungsgleich im Bereich der Linie und
strichlierten Kurve und wurden aus Grinden der Ubersichtlichkeit
weggelassen.
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Bild 2: DSC-Kurve einer vollstdndig vernetzten Gummiprobe aus
einem ungebrauchten Panzerschlauch (Linie und strichlierte Kurve)
und einer abgebauten Gummiprobe aus einem geschadigten Pan-
zerschlauch (punktierte und klein strichlierte Kurve)

B. Denkfehler und falsche Schlussfolgerungen in den
vorausgegangenen Gutachten

1. Gutachten

Das 1. Gutachten zum Fall wurde 1998 an der Universitat Rostock
erstellt.

Obwohl es sich bei dem geschéadigten Material um Gummi han-
delt und die Zuziehung eines Gummifachmanns logisch erscheint,
wurde das Gutachten im Fachbereich Chemie, Abteilung Umwelt-
chemie in Auftrag gegeben. Entsprechend der dort vorhandenen
Vorkenntnisse und der Spezialisierung des Bearbeiters fielen dann
auch die Ergebnisse aus.

Lésungsansatz war:

1. Ungentigend ausvulkanisierter Gummi.

2. Das Wasser enthélt organische oder anorganische Stoffe,
die den Gummi angreifen.

3. Im Bereich der Rohrinstallation treten Materialunvertraglich-
keiten oder durch Elektroinstallationsfehler unzulassige Po-
tentiale auf, welche zu elektrochemischer Zersetzung fuhren,
(dies zeigt, der Gutachter kommt aus der Elektrochemie)

Fur Denkansatz 1 wurden Proben aufwandig extrahiert und die L6-
sungsbestandteile untersucht. Die gefundenen Weichmacherreste
wurden zur Begriindung genommen, dass der Gummi vollstdndig
ausvulkanisiert sein muss — zeigt dass der Gutachter keinen Sach-
verstand zu Gummi hat.

Fur Denkansatz 2 wurden Wasserproben geprift, mit der Schluss-
folgerung, dass keine anorganischen Inhaltsstoffe, die eine Zer-
setzung der Gummischlauche hervorrufen kénnen, enthalten sind.
Es wurde aber nur auf Eisen, Kalk, Aluminium usw nicht aber auf
Kupfer geprdft.

Durch die scheinbare Widerlegung von Denkansatz 1 und 2 wurde
als Schlussfolgerung Denkansatz 3 — unzuléssig hohe Potentiale
im Rohrleitungssystem — als Lésung postuliert und weitere Poten-
tialmessungen und Wasseruntersuchungen vorgeschlagen.

2. Gutachten

Das 2. Gutachten zum Fall wurde 2002 am TUV Hannover im Auf-
trag des Thermenherstellers erstellt.

Hier scheint der Fachbereich, Institut fur Materialprifung, Gruppe
Kunststofftechnik, richtig gewahit.

Die gewahlten und durchgefuhrten Priufungen — 1. visuelle Begut-
achtung, 2. ATR-FT-IR-Spektroskopie, 3. DSC, 4. Rdntgenfluores-
zenzanalyse — sind durchaus geeignet, die Schadensursache zu
ermitteln, nur hatte der Sachbearbeiter wenig Sachverstand be-
zlglich der Werkstoffgruppe Gummi.

Im Gutachten werden zu 1. die Erscheinungen ausruBende Ober-
flache, Langsrisse an der Schlauchinnenseite, klebrige Oberflache,
vernickelte Messinganschlusse richtig beschrieben.
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Die einzige Schlussfolgerung daraus:

Die innenseitigen Risse in Langsrichtung sind auf Einbaufehler
(Verdrehen) durch den Monteur zurtickzufihren. Jeder durch-
schnittliche Ingenieur weiB, dass Langsrisse in einem Rohr oder
auch in der geplatzten Bockwurst auf den Spannungszustand im
System zurtickzuflhren sind.

Mittels ATR-FT-IR-Spektroskopie wird nachgewiesen, dass wirklich
EPDM und kein anderer Gummi verwendet wurde, was korrekt ist,
da ausgeschlossen wird, dass ein heiBwasserunbestandiger Gum-
mi verwendet wurde.

Es werden DSC-Messungen 1. und 2. Heizlauf an einer Schadens-
probe und einer Referenzprobe durchgefiihrt. An der Schadens-
probe wird im 1. Heizlauf eine Vernetzungsreaktion ab 130°C fest-
gestellt, welche im 2. Heizlauf nicht mehr da ist. Die Referenzprobe
zeigt im 1. und 2. Heizlauf keine Reaktion. Schlussfolgerung im
Gutachten — der Schadensschlauch war nicht richtig ausvulkani-
siert, was zwar rein logisch betrachtet eine richtige Schlussfolge-
rung ist, aber das Abbauverhalten eines Gummis im Praxiseinsatz
nicht beachtet. Ein Gummiabbau und eine durch die Pruftempera-
tur initiierte Nachvernetzung wurde nicht in Erwagung gezogen.

Die ausruBende Oberflache wird auf Abtrag des nicht vollstandig
ausvulkanisierten Gummis durch Wasser und dem damit verbun-
denen Freispulen der RuBpartikel begriindet, da der Gutachter
nicht weiB, dass auch ein zu 70-80% ausvulkanisierter EPDM-
Gummi nicht mehr wasserldslich ist.

Die Réntgenfluoreszenzanalyse hatte schlieBlich Kupfer nachwei-
sen kénnen, es wurde nicht danach gesucht.

Schussfolgerung: Unvollstéandig vernetzter Gummi und die armen
Monteure sind schuld.

3. Gutachten

Das 3. Gutachten zum Fall wurde durch einen Zivilingenieur im
Auftrag der Versicherung erstellt. Der Zivilingenieur hatte in einem
vorausgegangenen Gutachten, nennen wir es zum besseren Ver-
stdndnis im folgenden Teil Gutachten 3a, den Wasserschaden und
die Schadenshoéhe beurteilt, was zu seinem Fachgebiet zahlt.

Der Zivilingenieur lasst sich zwar an der richtigen Stelle (TU Wien,
Institut fir Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnologie hel-
fen) und dort DSC- und TGA-Messungen durchflihren, kann aber,
da Gummi nicht sein Spezialgebiet ist, nicht exakt angeben, wo-
nach gesucht werden soll. Dieser Umstand und die versaumte
DSC-Untersuchung an einer Reverenzprobe flihren wiederum zu
der logischen aber falschen Schlussfolgerung, der Gummi des
Schlauches war nicht ausreichend ausvulkanisiert.

C. Sachverstandigenauswahl

Die Sachverstandigenauswahl im gegenstandlichen Gerichtsfall
erfolgte aus jeweils von der klagenden und der beklagten Partei
vorgelegten Listen. Der Autor war dabei der 3. und letzte Sachver-
standige auf der Liste der klagenden Partei und der offensichtlich
unbekannteste der aufgelisteten Sachverstandigen beider Listen.
Da weniger auf ein sachgerechtes Gutachten als darauf bedacht,
der Gegenpartei kein Gefalligkeitsgutachten zu gestatten, wurde er
als ,kleinstes Ubel“ gewahit.

Ausdruck daflrr, dass diese Deutung der Sachverstandigenwahl
weitestgehend richtig ist, ist der umgehend von der beklagten Par-
tei eingebrachte Antrag auf Abklarung von Befangenheitsgriinden,
welche in einer personlichen Freundschaft oder Bekanntschaft
zum 3. Gutachter (Privatgutachter der klagenden Partei) liegen.
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Begrundung:

,Die klagende Partei hat entgegen einem Agreement in der mund-
lichen Verhandlung sich gemeineinsam um einen Sachverstandi-
gen zu bemuhen, keinerlei Initiativen gesetzt, sondern versucht of-
fenbar, einen von ihr gewlinschten Sachverstéandigen zu erhalten.
... Der von der klagenden Partei wohlweislich an dritter Stelle ge-
nannte Sachverstandige (um den Anschein zu erwecken, diesbe-
zlglich keine Prioritat gesetzt zu haben) wurde von der klagenden
Partei nicht von dritter Seite unbeeinflusst namhaft gemacht. ...
Nachdem sie (Anm: klagende Partei) auf Grund der Schriftsatze
der beklagten Partei erkennen musste, dass das urspringliche
Gutachten (Anm: Gutachten 3a) des von ihr beauftragten Sach-
verstandigen vollig unzureichend war, versucht die klagende Partei
noch wahrend des Verfahrens durch eine weitere Beauftragung
des Sachverstandigen (Anm: Gutachten 3) ... einem im Verfahren
jedenfalls zu bestellenden Sachverstéandigen vorzugreifen.“

»Bezugnehmend auf die Namhaftmachung von Sachverstandigen
... wird darauf hingewiesen, dass der Sachverstandige nicht fur das
Fachgebiet 73.45 Sanitérinstallationen und -anlagen eingetragen
ist und mdge der Sachverstandige bekannt geben, ob er dennoch
den Gutachtensauftrag annehmen kann.*

Die Frage an einen Sachverstandigen, ob er einen Gutachtensauf-
trag annehmen kann, ist zweifellos richtig und sollte von den Gut-
achtern gewissenhaft beantwortet werden. Dass ein Sachverstan-
diger einen Auftrag aus wirtschaftlichen Erwagungen oder aus
beflrchtetem Image-Verlust bezlglich seiner allgemeinen Kom-
petenz annimmt, obwohl er weiB, dass er nicht der kompetente
Gutachter ist, kann hier nicht ausgeschlossen werden und kommt
sicherlich in der Praxis vor.

Wenn aber bewusst nur darauf geachtet wird, einen Sachverstan-
digen zu wéhlen, der der Gegenpartei keinen Vorteil bringt, ist das
kontraproduktiv, verschleudert Geld und tragt nicht zur eigentlichen
Ursachenfindung bei.

Im beschriebenen Fall kann man zB davon ausgehen, das ein
Spezialist des Fachgebiets 73.45 Sanitarinstallationen héchstwahr-
scheinlich nicht in der Lage ist, die Ursache des nachweislichen
Materialversagens zu ermitteln sondern dass ein Materialfachmann
fir Gummi zu Rate zu ziehen ist. Zum Gluck flr die beklagte Partei
wies die Richterin nach der Stellungnahme des Autors den Befan-
genheitsantrag ab, so dass die beklagte Partei erstmals Kenntnis
Uber die Schadensursache — die Materialunvertraglichkeit EPDM-
Gummi zum Kupfer der in der Therme eingebauten Kupferrohre
und der Messinganschlusse — erhielt und nun unabhéngig vom
Ausgang des Gerichtsfalles die richtigen MaBnahmen zur zukunf-
tigen Schadensverh(tung treffen kann.
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